
Bureau Tessile Europeo
Viale della Repubblica 280, 59100 Prato

N. BTE-LAB-26-0733

UNI EN ISO 12945-2 / ISO 13934-1

RAPPORTO DI PROVA
Rapporto di prova pilling e resistenza

Si attesta che

Tessitura Bisenzio
Via di Gonfienti 44, 59100 Prato, IT

Ambito

Prove di resistenza alla trazione, pilling Martindale e stabilità dimensionale al lavaggio sul
tessuto twill 320 g/m².

Data di emissione 28/04/2026

Valido fino al Senza scadenza

Pilling (5.000 cicli) Grado 4-5

Resistenza trazione 612 N ordito / 540 N trama

BTE
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